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ВЛИЯНИЕ СОЛЕВОГО ФОНА РАСТВОРОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ Сo-ЭДТА,  

НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ИОНОВ Со2+ 

ВВЕДЕНИЕ 

Эксплуатация атомных энергетических установок 
сопровождается значительным загрязнением паро-
генераторов и теплообменного оборудования 
отложениями малорастворимых солей и продуктов 
коррозии, увеличение количества которых приво-
дит к ухудшению водно-химического режима 
реактора. Для создания требуемых условий эксплу-
атации и сокращения мощности излучения 
периодически проводят дезактивацию радио-

активных поверхностей. В технологических про-
цессах дезактивации оборудования для связыва-
ния радиоактивных изотопов и тяжелых металлов в 
растворах часто используют комплексоны, раство-
ряющие солеотложения. Применение для этой цели 
комплексонов основано на их способности 
вступать во взаимодействие с ионами металлов в 
широком диапазоне рН и образовывать устойчивые 
водорастворимые комплексы [1, 2]. Неизбежное 
присутствие таких комплексов в жидких 
радиоактивных отходах значительно затрудняет 
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Показано, что при электрохимической очистке водных растворов, содержащих Со-ЭДТА, от ионов 
кобальта присутствие аниона NO3

– способствует увеличению рН, тем самым “стабилизируя” 
растворимые металлсодержащие соединения в растворах. 
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